
凝集誘起発光を利用したエラストマーラッピング円偏光発光 

(CPL) および磁気円偏光発光 (MCPL) フィルムの開発 

 
（近畿大）〇奥野 真子・木元隆裕・今井喜胤 
Development of circularly polarized luminescence (CPL) and magnetic circularly polarized 
luminescence (MCPL) films rapped by elastomer with aggregation–induced emission (AIE) 
(Kindai University) ○Mako Okuno, Takahiro Kimoto, Yoshitane Imai. 

 

We investigated the circularly polarised luminescence (CPL) and magnetic circularly 

polarized luminescence (MCPL) properties of achiral pyrene and chiral BPP luminophores by 

changing the temperature in polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene (SBS)-film 

state. Interestingly, CPL sign of BPP was reversed between 25 ℃ and 70 ℃. 
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当研究室では、凝集誘起発光(AIE)特性

を有する光学活性ぺリレンジイミド発光
体を用い、PMMA-Film 状態において円偏
光発光(CPL)特性の発現に成功している。1) 

本研究では、アキラルな

Pyrene ならびに光学活性ペリ

レンジイミド発光体 BPP のエ

ラストマーフィルム中におけ

る磁気円偏光発光(MCPL)特性

および温度依存 CPL 特性につ

いて検討した。 

 Pyrene の MCPL スペクトル

をエラストマーpolystyrene-block

-polybutadiene-block-polystyrene 

(SBS)-film 状態で測定したとこ

ろ、極大MCPL 波長 (λMCPL) 375,

 393 nm 付近において磁気異方

性因子 (|gMCPL|) 7.9 × 10-3, 2.5 × 

10-3 でMCPLを観測することに成功した (Fig. 1)。 

続いて、キラルなBPPのCPLスペクトルをSBS-film状態で測定したところ、-60, 25, 

70 ℃の各温度で極大CPL波長 (λCPL) 623 nm付近にペリレン由来のCPLを観測すること

に成功した(Fig. 2)。各温度の異方性因子 (|gCPL|)はそれぞれ 3.7×10-3 (-60 ℃)、4.2×10-3  

(25 ℃)、1.8×10-3 (70 ℃) であった。 

興味深いことに、25 ℃と 70 ℃では、同じ絶対配置を有しているにもかかわらず、CPL

スペクトルの符号が反転することを見出した。一方、70 ℃まで加熱した Film を冷却し、

25 ℃で再測定したところ、70 ℃でのCPLスペクトルとほぼ同じであった。 

1) RSC Advances, 2019, 9, 1976-1981. Tetrahedron, 2019, 75, 2944-2948.  
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Fig. 1 MCPL (upper) and PL 

(lower) spectra of 

Pyrene in SBS-film 

state. 

Fig. 2 CPL (upper) and PL (lower) 

spectra of (R)-BPP at -60 ℃ (blue 

solid), 25 ℃  (green solid), 70 ℃ 

(red solid), and 25 ℃again (black 

dot) in SBS-film state. 
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