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Although diamagnetic fused aromatics with or without substituents exhibit 

mirror-symmetric magnetic circularly polarised luminescence (MCPL) through N-up and 
S-up Faraday geometries under a magnetic field intensity of 1.6 T, their signs (single and 
multiple) and magnitudes depend strongly on either the aromatic structures or the peripheral 
positions of the substituents. 
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当研究室では、アキラルな有機発光体に外部磁場を印加する

ことにより、磁気円偏光発光(MCPL)を発現させることに成功

している 1-2)。 

そこで本研究では、Pyreneと同じπ共役有機発光体である P

henanthrene(Phe), Benzoperylene(BP), Coronene(COR)に着目し、

MCPL特性について検討した 3)。 

最初に、PheをDMSO溶液中、1.0×10-3 Mの濃度において外

部磁場を印加した(Fig.

 1)。その結果、λMCPL =

 352 nmでMCPLの発

現に成功した。この異

方性因子(|gMCPL|)は、1.0

×10-3であった。 

さらに、Phenanthrene

の 3 位にカルボキシル

基を導入した発光体 

(Phe-3)においても、D

MSO 溶液中、1.0×10-3

の濃度において外部磁場を印加したところ、λMCPL = 375 nm でMCPL 特性の発現に成功

した(Fig. 2)。この異方性因子(|gMCPL|)は、7.8×10-4であった。Phe と Phe-3とを比較したと

ころ、同じ方向の磁場を印加したにも関わらずMCPL符号の反転が見られた。当日は、P

he-2, BP, CORのMCPL特性についても報告する。 
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Fig. 1 MCPL (upper) and MPL (lower) spectra  

of (N→S)-Phe (black) and (S→N)-Phe (black 

dot) in DMSO (Conc. = 1.0×10-3 M). 

Fig. 2 MCPL (upper) and MPL (lower) spectra  

of  (N→S)-Phe-3 (black) and (S→N)-Phe-3 

(black dot) in DMSO (Conc. = 1.0×10-3 M). 
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