
キラル表面レリーフに誘起した近接場による物質移動 

Plasmon-enhanced nearfield on chiral surface relief enables  

chiral mass-transport of azo-polymer 
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光異性化反応に伴う光誘起質量移動を示すアゾポリマー薄膜に円偏光光渦を照射すると、

波面の構造を反映したサブマイクロメートルサイズのキラルな表面レリーフが形成される

ことが明らかになった[1,2]。キラルな表面レリーフは、分子のキラリティーを識別するバイ

オセンサーやプラズモニックメタサーフェスなどの新奇キラル光学デバイスへの応用が期

待できる[3]。本講演では、キラルな表面レリーフに誘起された近接場によるアゾポリマー

のキラルな質量移動を実験的に検証したので報告する。 

ナノインプリント技術を用いて光渦誘起キラル表面レリーフの等倍のレプリカを複製し、

金膜(~100nm)をコーティングした。このレプリカ上にさらにアゾポリマーをスピンコートし

た(Fig. 1(a)-(c))。この素子の背面から左円偏光(~4W/cm
2
)を 10 分間照射すると、アゾポリマ

ーが質量移動を起こし、渦構造のレリーフが形成される。円偏光の向きを反転させるとこ

のようなレリーフは形成されない。これらの結果から、キラルなレリーフ上に誘起された

近接場がキラリティーを示し、上層のアゾポリマーを質量移動させたことが確認できた。 

 

Fig.1 (a) Right-handed chiral surface relief in azo-polymer film structured by irradiation of optical vortex. (b) Replica of surface 

relief formed on a glass plate. (c) Au-coated replica with the superimposed azo-polymer film. (d) Chiral mass-transport of 

azo-polymer by irradiation of left-handed circularly polarized light. 
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