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【緒言】近年、人の呼気成分と疾病との関連性が解明されつつあり、非侵襲の新しい健康診断法である

呼気診断へ向けたセンサデバイスの開発が現在世界中で展開されている。呼気中に数多く存在する揮発

性有機化合物(VOCs)を電気的に検出・識別するセンシング技術の開発が呼気診断実現の鍵となるが、

一般に呼気中の疾病マーカー分子の VOCs 濃度は極めて低く（数～数百 ppb オーダー）、マーカー分子と

構造・化学的特性が極めて類似した分子群が存在するため、センサデバイスを用いて疾病マーカー分子の

みを選択的に検出・識別することは極めて困難であった。本研究では、表面有機修飾された自己組織化酸

化物ナノワイヤ電界効果トランジスタ(FET)センサにおける選択的分子濃縮効果、及び表面準位変調効果

を利用した全く新しいセンシング原理により、肺がんマーカーであるノナナ―ルの選択的・超高感度検出に

成功したので報告する。 
【実験】 水熱合成法により作製した酸化亜鉛(ZnO)ナノワイヤを用いて、単一ナノワイヤ FET センサ素子

を電子線描画により構築した。次いで、ナノワイヤセンサ表面上に有機修飾を行った。各種温度条件におい

てノナナ―ル、ヘキサナール、プロパナ―ル、アセトアルデヒド、アセトンに対するセンシング特性を評価した。

作製したナノワイヤ及びセンサ素子の形状、結晶構造、分子吸着状態、ターゲット分子吸着量、表面欠陥

状態を FESEM、XRD、TEM、FTIR、GC-MS、PL によりそれぞれ評価した。 
【結果】ODPA修飾されたZnOナノワイヤFETセンサのノナナ―ルセンシング(250ppb)において、3桁以

上もの巨大な電気抵抗変化が観測された。GC-MS を用いたノナナ―ル吸着量評価、ノナナ―ル吸着前

後における FET の伝達特性及び PL 強度の変化から、上記の巨大電気抵抗変化が①ODPA によるノナナ

―ル分子の捕集・濃縮効果、及び②ノナナ―ル吸着に伴う ZnO ナノワイヤの表面準位変調による FET 特

性の劇的な改善効果に起因することが明らかとなった。本現象を利用することにより、従来困難であった超

低濃度ノナナ―ル(18ppb)の検出に成功した。更に種々の SAM 材料(ODPA-C18、DPA-C10、BPA-C4、
MPA-C1)におけるセンシング特性を検証した結果、表面修飾有機材料を選定することにより選択的にノナ

ナ―ル分子を検出可能

であることを見出した。本

研究で得られた一連の

結果は、センサデバイス

を用いた呼気診断実現

へ向けてその礎となる重

要な知見である。 
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