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【はじめに】液晶エラストマーは液晶相の異方性とエラストマーの力学的性質を併せ持つ材

料である。本研究では引っ張り変形下や曲り変形下で架橋反応した側鎖型液晶エラストマー

を作成し、電傾効果とフレクソエレクトリック効果による電界誘起変形を検討した。 

【実験】主鎖ポリマーとしてポリメチルヒドロキシシロキサンを、メソゲンとしてコレステ

ロール誘導体モノマーを、さらに二官能性の架橋剤を用い、側鎖型液晶エラストマーを得た。

X線回折と熱機械測定(針入測定法)により相系列を求めた 

[glass(33)SmA*(120)Iso in ℃]。電界誘起変形の観察は、 

2枚の ITO ガラス間にシリコーンオイルを満たし、試料片 

端を固定して行った。 

【結果と考察】SmA*相の X線回折像からスメクチック層の

高次反射が確認される(Fig. 1(a))。液晶エラストマーを

構成する「ポリシロキサン主鎖」と「炭化水素化合物のメ

ソゲン」が相分離し、層の電子密度分布が矩形波的になっ

たと考えられる。一方、Iso 相の領域においても架橋によ

り配向秩序が残っていることが確認された (Fig. 1(b))。 

Fig.2に電界誘起変形(+1kV/mm の矩形波)の温度依存性 

を示す。試料自由端中央部を観察した。室温から 30℃まで 

は SmA*構造の回折像を示すが、ガラス状態

の為に変形しない。Tg 以上の SmA*相全般

(40℃～120℃)において、0.5～2µm 程度の

y 方向へのせん断変形(y)が観測された。

このせん断変形は極性があり電傾効果に

よるものと推察される。層間におけるメソ

ゲンの相互侵入がないため、電界効果がノ

ーマルモードとなり広範囲で観測された

と考えた。 

Iso 相に相当する領域においてx=±0.15mm 程度の x 方向の曲り変形(bend)が観測された

(Fig.2 では射影z をプロット)。電界方向により変形方向が反転した。さらに等方相への転

移により静電気の発生が確認された。液晶エラストマーの場合、等方相においても架橋によ

り配向秩序が残っており、広がり変形や曲り変形などが架橋により固定化されフレクソエレ

クトリック効果により分極が発生したものと推察される (Fig.1(b3))。 

【参考文献】K. Hiraoka et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst. 646, Issue 1, pages 168 - 175. 
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Fig. 1  X-ray patterns and molecular alignments  
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Fig. 2  Temperature dependence of shear deformation under +1 V/ mm
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