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1．はじめに 

ダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜は、半

導体デバイス製造用のハードマスクや、自動車

エンジンや工具等のハードコーティング材料

として用いられている。我々は、スパッタリン

グ法を用いた高硬度 DLC 膜の実現を目指して

おり、膜質やトライボロジー特性に関して報告

している［1］。ハイパワーインパルスマグネト

ロンスパッタリング(HiPIMS)は、数 10µs 程度

の高電圧パルスを数百Hz程度の低い周波数で

ターゲットに印加するパルススパッタリング

である。ピーク電力密度が 0.5kW/cm
2以上と非

常に高いため高密度なプラズマ(≧10
18

m
-3

)が

得られ、スパッタ粒子のイオン化が促進される。

これにより、DLC 膜中の sp
3結合や膜密度の増

加が期待できるが、気相中の粒子の振る舞いと

膜質の関係は詳細に明らかにされていない。 

本研究では、カーボンターゲットを用いた

HiPIMS のプラズマ診断を行い、基板に入射す

る炭素イオンのエネルギー分布を測定した。 

 

2．実験方法 

カーボンターゲットに周波数 400Hz の負の

パルス電圧を印加した。平均電力を約 40W と

一定にして、電圧パルス幅を変化させた。Ar

ガス流量を 5sccm、圧力 0.5Paとした。エネル

ギー分解質量分析装置のオリフィスは、カーボ

ンターゲットに対向させて設置した。 

 

3．実験結果 

 Fig.1 に炭素イオンのエネルギー分布を示す。

電圧パルス幅を減少させると、炭素イオンフラ

ックスはエネルギーによらず増加した。平均電

力一定条件下では、電圧パルス幅の減少ととも

にピーク電力が増加するために、炭素のイオン

化が進んだためであると考えられる。Ar イオ

ンエネルギー分布などの測定結果もあわせて

当日報告する予定である。 
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Fig.1 Ion energy distribution function of C
+
. 
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