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In this study, we investigated the magnetic circularly polarized luminescence (MCPL) 

properties from platinum (Pt) complexes 2 and 3 with different ligands in CH2Cl2 (Deoxidized) 

solutions. 2 and 3 luminophores showed clear MCPL. 
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 当研究室では、これまでにアキラル

な白金(Pt)錯体 1 に外部磁場を印加す

ることにより、磁気円偏光発光(MCPL)

の発現に成功している。1) 

 本研究では、配位子の異なる白金錯

体 2および 3に外部磁場を印加するこ

とにより、MCPLの発現を試みた。 

 アキラルな白金錯体 2 および 3 を

CH2Cl2(Deoxidized)溶液中、1.0×10-3 M,  

1.0×10-4 M, 1.0×10-5 M の濃

度で外部磁場を印加し

MCPL測定した。その結果、

白金錯体 2 の 1.0×10-3 M の

濃度において λMCPL=597 nm

で MCPL を観測し、異方性

因子|gMCPL|は 2.08×10-3 であ

った(Fig. 1)。さらに、白金錯

体 3 においても 1.0×10-3 M

の濃度において 624 nm で

MCPLを観測し、異方性因子

|gMCPL|は、3.21×10-4であった

(Fig. 2)。 
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Fig. 1 MCPL (upper) and MPL 

(lower) spectra of 2 under 1.7 T 

magnetic fields in CH2Cl2 

(Conc. = 1.0×10-3 M). 

Fig. 2 MCPL (upper) and MPL 

(lower) spectra of 3 under 1.7 T 

magnetic fields in CH2Cl2 

(Conc. = 1.0×10-3 M). 
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