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[緒言]  

銀をゼオライトにドープした銀形ゼオライト

は、加熱等の処理により強いフォトルミネッセ

ンス(PL)を発現する[1]。この材料はレアアース

を使用しないため様々な応用が期待されてい

る。我々は様々な測定方法を用いて PL 発現機

構の解明を試みてきた。そして、X線吸収端微

細構造分析(XAFS)により加熱等の処理中 Ag

クラスターが形成され、PL が観測される大気

共存下・室温において形成されたクラスターが

崩壊していることを解明した[2]。このことか

ら、ゼオライトの PL の原因は Ag クラスター

によるものではない事が明らかになった。そこ

で、銀以外の添加元素について PL 発現の有無

を探索し、亜鉛をドープすることでも PLが発

現することを確認した。さらに、エレクトロン

プローブマイクロアナライザ(EPMA)により、

置換する条件によって亜鉛の置換量が異なっ

ている事が分かった。本実験では、最適な置換

条件を解明するために、置換時の温度を変化さ

せる。また、EPMA 測定と PL 測定を比較し最

適な置換条件を解明する。 

[実験方法]  

Zn 形ゼオライト粉末試料は市販の Na-X 型ゼ

オライト[東ソー株式会社製、合成ゼオライト]

を用い、イオン交換法の条件として酢酸亜鉛水

溶液を用い、濃度を 0.1M、温度を 25℃、浸漬

する時間を 24h、大気中で風乾する時間を 24h

として作成した。 

PL 測定は、試料を 300℃で 3h加熱し、加熱終

了後 30分経過した後に分光蛍光光度計(F-2700

形 分光蛍光光度計 日立ハイテクサイエンス

社製)を用い行った。 

EPMA 測定は、室温で硬化するエポキシ樹脂で

封入し、研磨することで粒子断面を露出させエ

ネルギー分散型 EPMA(EDS)で測定を行った。 

[結果] 

Fig.1 に 40℃,50℃,60℃,70℃の酢酸亜鉛水溶

(0.1M)に24h浸漬することにより作成し、300℃

で 3h加熱した後 30分経過した Zn形X型試料

の 3D-PL スペクトルを示す。今回測定された

PL の強度は、置換するときの温度が上がるに

つれて強くなった。これは、温度を上げること

で亜鉛の置換率が大きくなっているため、であ

ると予想される。また、40,50℃では励起波長

が 270nm付近にピーク(蛍光波長:450nm付近)

が見られる。それに対して、60,70℃では励起

波長が255nm付近にピーク(蛍光波長:410nm付

近)が見られる。PLのピークは酸化亜鉛のナノ

粒子による PL (EX:320 nmで EM: 380 nm) [4]

とは一致せず、亜鉛形ゼオライト固有の PL で

あると考えられる。また、EPMA による亜鉛の

置換量の変化は現在測定中である。EPMAと

PL のデータを比較することで最適な PL 条件

を解明できると予想される。詳細は発表当日に

報告する。 
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 Fig.1 3D-PL spectrum of Zn type zeolite X. ion-exchange 

concentration is 0.1 M and ion-exchange temperature is 

40℃,50℃,60℃,70℃ and heating temperature is 300℃ and 

heating time is 3h 
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